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Pt6tno scierne rolka 200mmx50m p120
YT-83207 YATO

Cena brutto 156,50 zt

Cena netto 127,24 zt
Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy YT-83207

Kod producenta YT-83207

Kod EAN 5906083832079
Producent YATO

Granulacja P120

Nasyp petny

Spoiwo zywica

Jednostka SZT

Ksztatt Rolka

Podktad )

Scierniwo tlenek aluminium

Opis produktu
Ptdtno Scierne rolka 200mm x 50m P120 YATO YT-83207

[Tasma Scierna na podktadzie ptéciennym z ziarnami tlenku aluminium, przeznaczona do szlifowania drewna, metali i
wybranych tworzyw sztucznych w warunkach warsztatowych i przemystowych.

Szerokos¢ rolki 200 mm
|Dtugosc rolki 50 m
Gradacja ziarna P120

IPodktad Ptétno

Charakterystyka ptétna Sciernego YATO YT-83207

Podktad ptécienny

oferta wa?na 3 dni
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Elastyczna podstawa z tkaniny zapewnia odpornosé na rozdarcia i mozliwos¢ dopasowania do nieregularnych powierzchni.
Wytrzymuje intensywne obcigzenia mechaniczne podczas dtugotrwatego szlifowania.

Tlenek aluminium (Al203)

Materiat Scierny charakteryzujacy sie twardoscia i ostroscig ziaren. Uniwersalny w zastosowaniu - skuteczny przy obrébce drewna
twardego i miekkiego, stali konstrukcyjnej, metali niezelaznych oraz wybranych polimeréw.

Gradacja P120

Ziarnistos¢ srednia, stosowana do wyréwnywania powierzchni po obrébce grubszym $cierniwem oraz przygotowania podtoza pod
wykonczenie. Pozostawia powierzchnie gtadka, ale nie lustrzang - odpowiednig pod lakierowanie lub dalsze szlifowanie.

Format rolki 200 mm x 50 m

Uniwersalna szerokos$¢ pozwala na ciecie paska do szlifierek tasmowych lub stosowanie w urzadzeniach o standardowej szerokosci
roboczej. Dtugos¢ 50 metréw zapewnia wielokrotne wykorzystanie bez czestej wymiany materiatu.

Specyfikacja techniczna

Model YT-83207

Producent YATO

Szerokos¢ rolki 200 mm

Dtugos¢ rolki 50 m

Gradacja ziarna P120

Materiat Scierny Tlenek aluminium (Al203)

Podktad Ptétno

Materiaty obrabiane Drewno, metale, wybrane tworzywa sztuczne

Zastosowanie ptétna sciernego P120

* Wyréwnywanie powierzchni drewnianych po szlifowaniu wstepnym - przygotowanie pod lakierowanie lub bejcowanie
¢ Usuwanie sladéw po obrébce mechanicznej metali - frezowaniu, toczeniu, pitowaniu

¢ Szlifowanie elementéw stalowych przed spawaniem lub malowaniem proszkowym

¢ Obrébka powierzchni aluminiowych i stopéw metali niezelaznych w celu uzyskania matowego wykonczenia

¢ Przygotowanie podtozy z tworzyw sztucznych pod klejenie lub lakierowanie
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¢ Usuwanie zadzioréw i nieréwnosci z krawedzi po cieciu materiatéw
¢ Szlifowanie elementéw meblarskich, ram okiennych, drzwi drewnianych
¢ Prace wykonczeniowe w stolarstwie, slusarstwie i warsztatach mechanicznych

Jak dobrac gradacje do zadania
Gradacja P120 miesci sie w zakresie ziarnistosci Sredniej. Stosuje sie jg po wstepnym szlifowaniu ziarnami P60-P80, a przed

wykonczeniem ziarnami P180-P240. Nie nadaje sie do usuwania grubych warstw materiatu - do tego celu nalezy uzy¢ Scierniwa o
nizszej gradacji (P40-P80).

Uzytkowanie i przechowywanie

Ptétno Scierne w rolce nalezy przechowywad w suchym pomieszczeniu, z dala od Zrédet wilgoci. Wilgo¢ ostabia wigzanie ziaren
sciernych i zmniejsza trwatos¢ materiatu. Przed cieciem warto oznaczy¢ dtugos¢ potrzebng do konkretnego urzadzenia, aby
unikna¢ marnotrawstwa materiatu.

Podczas pracy nalezy stosowac odpowiednie predkosci obrotowe szlifierki - zbyt wysoka predko$¢ powoduje przegrzewanie sie
materiatu i zatykanie ziaren. Regularne czyszczenie powierzchni roboczej szczotka lub sprezonym powietrzem wydtuza
zywotnos¢ ptétna Sciernego.

Produkty powigzane
Do kompleksowej obrébki powierzchni warto rozwazy¢ ptétna Scierne YATO w innych gradacjach: P60 do obrébki wstepnej,

P180 do wykohczenia oraz P240 do szlifowania finiszowego. Dla innych szerokosci elementéw dostepne sg rolki o
szerokosciach 115 mm i 93 mm.
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